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PROSEDUR PENGUJIAN SAMPEL UNTUK ANALISIS MINERAL BERAT 

 

Alat dan Bahan: 

1. Sampel batuan/sedimen 

2. Bromoform  

3. Ayakan mesh 

4. Gelas beker kaca 

5. Spatula  

6. Cawan petri 

7. Mortar dan pestle untuk menumpuk sampel 

8. Oven 

Diagram Alir Preparasi Sampel untuk Analisis Mineral Berat 

 

1. pemilihan sampel

2. sampel ditumbuk 
hingga berukuran ±5 mm, 

kemudian ditempatkan 
dalam gelas beaker kaca

3. sampel ditempatkan 
dalam ayakan mesh 

ukuran 500 dan dicuci 
dengan air mengalir

4. sampel dikeringkan 
dalam oven selama ±30 

atau hingga kering

5. sampel diayak 
menggunakan ayakan 

mesh dengan ukuran 100, 
200, dan 500 

6. sampel yang 
tertampung pada mesh 
ukuran 200 direndam 

dalam bromoform selama 
2 jam

7. partikel atau butiran 
yang tenggelam ke dasar 

gelas selama proses 
perendaman adalah 

mineral berat

8. partikel yang mengambang 
dipisahkan untuk 

mendapatkan partikel 
mineral berat

9. butiran mineral berat 
ditempatkan dalam cawan 

petri 

10. butiran mineral berat 
dikeringkan dalam oven 

selama ±10 menit

11. butiran mineral berat 
yang telah kering siap 

dipicking

12. picking dan 
determinasi mineral 

berat, dilakukan 
menggunakan bantuan 
mikroskop stereozoom


